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1 OBJEKT

WSP Sverige AB har pa uppdrag av Jutabo konsult AB utfort en geoteknisk
undersokning infor byggnation av bostader pa fastigheten Naset 51:53 m fl. i
vastra Goteborg, se bild 1.
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Bild 1: Aktuellt omrade for geoteknisk undersdkning inringat (Eniro.se).

2 ANDAMAL

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de
geotekniska forutsattningarna som ska ligga till underlag for faststallande av
detaljplan.

3 UNDERLAG FOR
UNDERSOKNINGEN

For planering av faltarbeten har SGUs jordartskarta samt erhallet underlag
fran Goteborgs stad studerats.

4  UNDERLAG FOR REDOVISNING

Till underlag for redovisning av geotekniska undersokningar har digital karta
tilhandahallets fran Goteborgs stad.



5 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.

For standarder se Tabell 1-4.

Tabell 1: Planering och redovisning

Skede Standard eller annat styrande dokument
Faltplanering SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
Faltutférande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk féalthandbok och
SS-EN-ISO 22475-1
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 och

SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 2: Faltundersdkningar

Metod Standard eller annat styrande dokument

CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012,
SGI Information 15; CPT-Sondering och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Trycksondering SGF Metodblad TrM (0901274) och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning for jord-

Bergsondering och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Kolvprovtagning SGF Rapport 1:2009; Metodbeskrivning fér prov-
tagning med standardprovtagare och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

W-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

GW-observationer i bh  SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Tabell 3: Laboratorieundersdkningar

Metod

Standard eller annat styrande
dokument

Jordartsbeskrivning

SS-EN/ISO 14688-1 och
SS-EN/ISO 14688-2

Materialtyp och tjalfarlighetsklass AMA Anlaggning 17, tabell CB/1

Naturlig vattenkvot

SS 02 71 16, utgadva 3

Konflytgrans

SS 02 71 20, utgava 2

Konfdrsok (skjuvhallfasthet)

SS 02 71 25, utgava 1

CRS-forsok

SS 027126

Tabell 4: Grundvatten

Metod

Standard eller annat styrande dokument

Installation for grundvatten-
matning

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Funktionskontroll av grund-
vattenror/portrycksmatare

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Avlasning av grundvatten-
niva/portryck

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok




6 ARKIVMATERIAL

Tidigare utférda undersokningar:

1  Oversiktlig stabilitetsutredning inom Géteborgs stad for delomraden
pa Naset frAn Stadsbyggnadskontoret, Géteborgs stad, daterad
2011-09-15.

1 PM betraffande geoteknisk undersokning for planerad tillbyggnad
inom Kv. Masklaven i Bua Vastergard, Goteborg, utford av Bo Alte
AB och daterad 1975-09-18.

7 BEFINTLIGA FORHALLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Undersokningsomradet ligger i stadsdelen Naset i vastra Goteborg.

Omradet &r plant. | norra och sidra delen finns grasytor med planterade trad.
| 6vrigt bestar omradet framst av asfalterad yta med parkeringsplatser samt
mindre buskage och planteringar.

Undersokningsomradet angransas i norr av Hammarvéagen, i dster av Nasets
kyrka och en forskola. | sdder gransar Norra Breviksvéagen och i vaster finns
bostader.

Marknivan inom understkningsomradet har en svag sluttning fran nordvast
mot syddst, med marknivaer frn ca +11 till ca +10.

7.2 BEFINTLIGA LEDNINGAR OCH
KONSTRUKTIONER
| dag finns en byggnad med boende och smaskalig affarsverksamhet i sédra

delen av omradet. | norra delen invid en grasyta finns en mindre
atervinningscentral. Ledningar i mark finns inom fastigheten.

7.3 GEOLOGISKA FORHALLANDEN

Generellt bestar marken éverst av upp till 1 m fyllning som underlagras av
siltig torrskorpelera/siltig lera och darunder finns friktionsjord som vilar pa
berg. Se Pm geoteknik for detaljerad beskrivning av jordlagerféljd.

7.4 HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN

Ett grundvattenrdr installerades i borrhal 18WO02 till djupet ca 7,35 m under
markytan vilket motsvarar niva +2,95.

Djup till grundvattenytan har avlasts vid tva tillfallen, 17 april och 17 maj
2018, och befanns ligga pa ca 2,4 respektive 2,6 m djup under markytan.
Motsvarande nivaer &r ca +7,9 respektive +7,7.



7.5 POSITIONERING

Inmatning av geotekniska sonderingspunkter samt grundvattenror har utforts
av WSP Sverige AB i april 2018. Inmatningen utférdes av Samuel
Martinsson.

Inmatning av undersdkningspunkterna har utférts med en GPS av typen
Topcon GRS-1. Anvant koordinatsystem i plan & SWEREF 99 12 00. Anvéant
hojdsystem &r RH 2000. Inmatningen har méatklass B.

8 GEOTEKNISKA
FALTUNDERSOKNINGAR

WSP Sverige AB har i april 2018 utfort geotekniska faltundersékningar.
Resultatet av undersokningarna i plan redovisas pa ritning G-10-1-001 och i
sektion pa ritningarna G-10-2-001 och G-10-2-002

Faltundersdkningen har utforts av Samuel Martinsson, Morgan Karlsson och
Kristin Turesson.

8.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR OCH
PROVTAGNINGAR

Tabell 5: Utférda undersékningar

Sondering/provtagning antal typ/anméarkning
Trycksonderingar 9
CPT

Skruvprovtagning Inklusive miljoskruvar

Kolvprovtagning 4 nivaer

Jord-bergsondering

Rlo|k|o|s

Grundvattenror Stal: Bh 18w02




8.2 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Tabell 6: Kalibrering

Utrustning Kalibrerad datum
Borrvagn GEOTECH 605 2017-05-18
CPT-spets 4789 2017-05-22

8.3 PROVHANTERING

Provtagning och hantering av jordprover har utférts enligt SGF Rapport 1:96
geoteknisk falthandbok.

9 GEOTEKNISK
LABORATORIEUNDERSOKNING

WSP Sverige AB har under april 2018 utfort geotekniska
laboratorieundersokningar for rubricerat projekt.

Laboratorieundersokningen utférdes av Karina Stjarne.

9.1 UTFORDA UNDERSOKNINGAR

Tabell 7: Sammanstéllning av utférda laboratorieundersékningar.

Metod antal typ/anmarkning
Jordartsbestdamning 20

Konflytgrans 9

Vattenkvot 24

Sensitivitet 4

Skjuvhallfasthet 4 okorrigerad
Skjuvhallfasthet 4 omrord

9.2 PROVFORVARING

Jordproverna har efter mottagande forvarats i kylrum.

Proverna sparas i 6 manader efter utférd rutinundersékning.



10 HARLEDDA VARDEN

10.1 HALLFASTHETSEGENSKAPER

Sammanstéllning av harledda varden, baserade pa utférda CPT-sonderingar
och fallkonsfdrsok, redovisas i bild 2.
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Bild 2: Sammanstéllning av odréanerad skjuvhallfasthet



10.2 SPETSTRYCK

Sammanstallning av spetstryck redovisas i Bild 3.
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Bild 3: Sammanstéllning av uppmatta spetstryck




10.3 DEFORMATIONSEGENSKAPER

Sammanstéllning av deformationsegenskaper, baserade pa utférda CPT-
sonderingar samt CRS (W1805), redovisas i Bild 4.
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Bild 4: Sammanstéllning av effektivspanningar.



10.4 OVRIGA EGENSKAPER

Materialtyp och tjalfarlighetsklass for jordens egenskaper enligt tabell 8.

Tabell 8: Jordens egenskaper

Material

Materialtyp

Tjalfarlighetsklass

Siltig lerallerig silt

5A

4

Sammanstallining av uppmatta konflytgranser redovisas i Bild 5.

Lagplastisk

Djup (m)

Bild 5: Sammanstéllning av uppmatta konflytgraner.
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Sammanstallning av uppmatta vattenkvoter redovisas i Bild 6.

Vattenkvot, w (%)
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Bild 6: Sammanstéllning av uppmatta vattenkvoter



11 VARDERING AV UNDERSOKNING

11.1 GENERELLT

Inga avvikelser har noterats i samband med falt- och
laboratorieundersdkningar.

12 REDOVISNING

12.1 RITNINGAR

G-10-1-001 Planritning
G-10-2-001 Sektion A
G-10-2-002 Sektion B

12.2 BILAGOR

Bilaga 1 Geotekniska laboratorieprotokoll (5 sidor)
Bilaga 2 Grundvattenprotokoll (1 sida)
Bilaga 3 Utvardering av CPT-sonderingar i Conrad (20 sidor)

Bilaga 4 Utvéardering av CRS-forsok (4 sidor)
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Bilaga 1 (5 sidor)

\\ \ I ) Sammanstéallning av

Laboratorieundersdkningar
Samhallsbyggnad
Box 13033 Projekt DP Naset
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestéllare WSP Goteborg
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10266347
Borrhal 18W01
Faltundersokning 2018-04-13 SM/KT | Ankomst 2018-04-13
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St Il Labundersékning 2018-04-19
metod X Granskning 2018-04-20 KS
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
Torrt 2018-04-13 sitet [ kvot | grans | tivitet [ (okorr) (omrérd)| Matrl. | Tjalf.-
Djup r? L w® | w?|s”| t° | t2 |t |kass® Anm.
m |Jordartsbeskrivning wm?| @) | @ | ¢ | kPa) | kPa)
0,0 F/ ASFALT / (enl.falttekn.)
0,05
0,05 |F / gra grusig SAND (ngt stenig enl. falttekn.) /
0,4
0,4 gra rostflackig TORRSKORPELERA 34
1,5
15 gra rostflackig TORRSKORPELERA, sandkortlar, 37
'~ enstaka skalrester
2,0
2,0 gré rostflackig LERA, siltkortlar 44 55
3,0
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- 5) Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 (avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2 enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgéva 3 6) Enligt AMA Anlaggning 13, Tabell CB/1
4) Konflytgrans enligt SS 027120, utgéva 2 * Tagna med slutare - spar av slutarbleck

fProvet fyller j helt hylsans diametel

L:\5250\10266347_Naset\3_Dokument\32_Falt_Labb_Geoteknik\Labb\2_Labbresultat\


SEAT13388
Texinskrivning
Bilaga 1 (5 sidor)


Bilaga 1 (5 sidor)

\\ \ I ) Sammanstéallning av

Laboratorieundersdkningar
Samhallsbyggnad
Box 13033 Projekt DP Naset
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestéllare WSP Goteborg
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10266347
Borrhal 18W02
Faltundersokning 2018-04-12 SM/KT | Ankomst 2018-04-13
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St Il Labundersékning 2018-04-19
metod X Granskning 2018-04-20 KS
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
Torrt 2018-04-12 sitet [ kvot | grans | tivitet [ (okorr) (omrérd)| Matrl. | Tjalf.-
Djup r2 [ w? | w?|s?| t2 | t2 | typ® |Kass®| anm.
m |Jordartsbeskrivning wm?| @) | @ | ¢ | kPa) | kPa)
0,0 F / morkbrun sandig MULLJORD, enstaka gruskorn / 25
0,5
F / gra rostflackig grusig sandig LERA, sandskikt,
0.5 asfaltrester / 20
0,8
08 gréa rostflackig TORRSKORPELERA, enstaka 34
'~ skalrester
2,0
2,0 gra rostflackig ngt siltig LERA, enstaka skalrester 41 55
2,5
s gré rostflackig ngt siltig LERA, sandkortlar, enstaka a1l s
'~ skalrester
3,0
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- 5) Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 (avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2 enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
3) Vattenkvot enligt S5 027116, utgava 3 6) Enligt AMA Anlaggning 13, Tabell CB/1
4) Konflytgrans enligt SS 027120, utgéva 2 * Tagna med slutare - spar av slutarbleck

fProvet fyller j helt hylsans diametel

L:\5250\10266347_Naset\3_Dokument\32_Falt_Labb_Geoteknik\Labb\2_Labbresultat\



SEAT13388
Texinskrivning
Bilaga 1 (5 sidor)


Bilaga 1 (5 sidor)

\\ \ I ) Sammanstéllning av
Laboratorieundersdkningar
Samhallsbyggnad
Box 13033 Projekt DP Naset
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestéllare WSP Goteborg
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10266347
Borrhal 18W05
Faltundersokning 2018-04-12 SM/KT | Ankomst 2018-04-13
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St i Labundersokning 2018-04-19
metod X Granskning 2018-04-20 KS
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
Torrt 2018-04-12 sitet [ kvot | grans | tivitet [ (okorr) (omrérd)| Matrl. | Tjalf.-
Djup r2 [ w? | w?|s?| t2 | t2 | typ® |Kass®| anm.
m |Jordartsbeskrivning wm?| @) | @ | ¢ | kPa) | kPa)
0,0 F/ ASFALT / (enl.falttekn.)
0,05
0.05 F / gra grusig SAND, asfaltrester (stenig enl. falttekn.)
)
0,4
0,4 F / gra sandig siltig LERA, enstaka gruskorn / 20
0,6
0,6 gra rostflackig TORRSKORPELERA 31
1,0
1,0 gra rostflackig TORRSKORPELERA 34
2,0
2,0 gra rostflackig ngt siltig LERA, siltkortlar 40 51
3,0
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- 5) Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 (avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2 enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
3) Vattenkvot enligt S5 027116, utgava 3 6) Enligt AMA Anlaggning 13, Tabell CB/1
4) Konflytgrans enligt SS 027120, utgéva 2 * Tagna med slutare - spar av slutarbleck

fProvet fyller j helt hylsans diametel

L:\5250\10266347_Naset\3_Dokument\32_Falt_Labb_Geoteknik\Labb\2_Labbresultat\


SEAT13388
Texinskrivning
Bilaga 1 (5 sidor)


Bilaga 1 (5 sidor)

\\ \ I ) Sammanstéallning av

Laboratorieundersdkningar
Samhallsbyggnad
Box 13033 Projekt DP Naset
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestéllare WSP Goteborg
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10266347
Borrhal 18W05
Faltundersokning 2018-04-11 SM/MK | Ankomst 2018-04-13
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St Il Labundersékning 2018-04-19
metod X Granskning 2018-04-20 KS
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
sitet | kvot | gréns | tivitet | (okorr.) (omrord)| Matrl.| Tjalf.-
Djup r? L w® | w?|s”| t° | t2 |t |kass® Anm.
m |Jordartsbeskrivning wm?| @) | @ | ¢ | kPa) | kPa)
1,75 53
3,0 gré rostflackig siltig LERA, enstaka skalrester 1,76 50 48 13 22 1,8
1,72
1,74 47
4,0 gra sulfidflackig siltig LERA, enstaka skalrester 1,79 47 42 20 20 1,0
1,74
1,69 50
5,0 gré sulfidflackig siltig LERA 1,74 54 49 26 20 0,77
1,72
6.0 gré sulfidflackig siltig LERA, siltskikt, enstaka 12411 22 sl 35 21 059
'~ skalrester ) ;
1,87
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- 5) Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 (avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2 enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgéva 3 6) Enligt AMA Anlaggning 13, Tabell CB/1
4) Konflytgrans enligt SS 027120, utgéva 2 * Tagna med slutare - spar av slutarbleck

fProvet fyller j helt hylsans diametel

L:\5250\10266347_Naset\3_Dokument\32_Falt_Labb_Geoteknik\Labb\2_Labbresultat\



SEAT13388
Texinskrivning
Bilaga 1 (5 sidor)


Bilaga 1 (5 sidor)

\\ \ I ) Sammanstéllning av
Laboratorieundersdkningar
Samhallsbyggnad
Box 13033 Projekt DP Naset
402 51 Goteborg

Besok: Ullevigatan 17-19
Vaxel: 010-722 50 00

Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 | Bestéllare WSP Goteborg
Fax: 010-7227420 Uppdragsnummer 10266347
Borrhal 18W08
Faltundersokning 2018-04-12 SM/KT | Ankomst 2018-04-13
Provtagnings- PG Skr Kv St | Kv St Il Labundersékning 2018-04-19
metod X Granskning 2018-04-20 KS
Grundvattenobservation Datum Den- | Vatten-| Konfl.-| Sensi-|Skjuvhallfasthet
Torrt 2018-04-12 sitet [ kvot | grans | tivitet [ (okorr) (omrérd)| Matrl. | Tjalf.-
Djup r2 [ w? | w?|s?| t2 | t2 | typ® |Kass®| anm.
m |Jordartsbeskrivning wm?| @) | @ | ¢ | kPa) | kPa)
0,0 F/ ASFALT / (enl.falttekn.)
0,05
0,05 F / gra grusig SAND (stenig enl. falttekn.) /
0,5
F / grébrun ngt mullhaltig grusig sandig LERA,
0.5 sandskikt, vaxtdelar / 18
0,7
0,7 gra rostflackig siltig TORRSKORPELERA 20
1,0
gré rostflackig ngt sandig siltig LERA, silt- och
10 sandskikt 20 33
2,0
9 gré rostflackig ngt grusig sandig siltig LERA, tjocka 1
0 sandskikt 5
3,0
1) Jordartsbeskrivning i enlighet med SS-EN-ISO 14688 1:2002 & SS-EN- 5) Skjuvhallfasthet - konforsok enligt SS 027125, utgava 1
1SO 14688 2:2004 samt BFR T21:1982 (avvikelse: lagsta konintrycket for 100 gramskonen &r 7 mm
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgava 2 enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
3) Vattenkvot enligt S5 027116, utgava 3 6) Enligt AMA Anlaggning 13, Tabell CB/1
4) Konflytgrans enligt SS 027120, utgéva 2 * Tagna med slutare - spar av slutarbleck

fProvet fyller j helt hylsans diametel
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INSTALLATION OCH MATNING GRUNDVATTENROR

\\\I)

Uppdragsnr: Uppdragsnamn:
10266347 DP Naset
Borrningsledare: Bitr. Borrningsledare:
Samuel Martinsson Kristin Tureson
Punkt nr/namn Sektion Sida Ref.linje Installationsdatum/klockslag
18W02 10:30
o _ BKROR Markyta niva = 10,30
c Toppniva (6k rér niva) | = 10,95
Total rorlangd m= 8,00
- N MARKYTA
Rorlangd ovan mark | h= 0,65
Spetsniva 2,95
S Rértyp (R6, Rf)
v _ |1 ¥V ew-yTA
Rormaterial Stal
Diameter 1"
Filtertyp Duk
kK = Filterlangd f= 0,5m
v v =l __ Spetsniva
petsniv Tatning Naturlig jord
Lock, dexel? Lock
Anmarkning
Avlasningar Funktionskontroll
Datum [.).JUp .l.Jnde_r Grundv?tt Sign Pafylining av nivan med 0,5 m eller nar rorets
OK-rér. d= | en niva overkant och registrera vattennivans avsankning
enligt nedan:
2018-04-17 3,07 7.88 | KTU Tid PIUp UnCerORTor|  sign
2018-05-17 3,20 7,75 AT 1 min 0,9 SM
3 min 1,82 SM
5 min 2,32 SM
10 min 2,77 SM
30 min 2,99 SM
Anmarkning

Funktinstest avslutatd 2018-04-12 Kl|:18:15
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CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 Projekt  Detaljplan Néset
Projekt nr 10266347

Forborrningsdjup 2,00 m Referens m Vitska i filter Glycerin R N
gsqtp y 4 Plats Néset, Goteborg

Start djup 2,00 m Niva vid referens 10,60 m Borrpunktens koord. .
Stopp djup 6,44 m Forborrat material F/Let Utrustning Geotech 605 Borrhal ~ 18WO01
Grundvattennivd 2,50 m Geometri Normal Sond nr 4789 Datum  2018-04-10
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 10 20 30 40 50 0 200 400 0O 2 4 6 0 1 0 10
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1,5-]

MM
i
\f/

DU
Yo
3,0

Yo

5,0 | {;u

o
’f:
g

L:\5250\10266347_N&set\STACK\18W01.cpw
2018-05-20



SEAT13388
Texinskrivning
Bilaga 3 (20 sidor)


Bilaga 3 (20 sidor)

CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Detaljplan Naset
iy Lo . Projekt nr 10266347
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvérderare AT

Niva vid referens 10,60 m Forborrat material F/Let Datum for utvardering 2018-05-02 Plats . Naset, Goteborg
Grundvattenyta 2,50 m Utrustning Geotech 605 Borrhal ~ 18W01
Startdjup 2,00m Geometri Normal Datum 2018-04-10

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 30 35 40 0 20 40 0 5 10 15 20 25 30
0’0 L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

1,0

Crust]

15

n
(=}

Svensk empiri
Lunne, dverkonsoliderad
X + Lunne, normalkonsoliderad

N
o
1

x

I
°

I
x

w
T

oc X

(w) dnlg
w
L1 (JI-I L1

Cl X
vL

»
T

I
x

B NC

55
oc

7 () X X o

6,0-si -1
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Detaljplan Naset
iy Lo . Projekt nr 10266347
Referens my Forborrningsdjup 2,00 m Utvérderare AT Plat Niiset. Goteb
Niva vid referens 10,60 m Forborrat material F/Let Datum for utvardering 2018-05-02 ats . aset, Looteborg
Grundvattenyta 2,50 m Utrustning Geotech 605 Borrhal ~ 18WO01
Startdjup 2,00m Geometri Normal Datum  2018-04-10
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 O 50 100 150 200
0’0 L L L L L L L L
EF
0’5_,
1,0

— Crust

n P
T T
L1

1 o X
] L o X
2,54
o X
1 o «
3,0
B oc o] X
O i \ o X
E' i
© 375—7 ©
= Vo x
:CI D X
4,0 v

5,5 o
E oc
i q «
1 F=1 - (@)
6,0si -1
4 ] \ ©)
o
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2018-05-20
Projekt - ) Plats Naset, Goteborg
Detaljplan Néaset .
10266347 Borrhal 18wW01
Datum 2018-04-10
Forborrningsdjup 2,00 m Forborrat material ~ F/Let
Startdjup 2,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6,44 m Vatska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2,50m Operator Samuel Martinsson
Referens my Utrustning Geotech 605
Niva vid referens 10,60 m Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvarden, kPa
Spets 4789 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 2017-05-22 Inre friktion O¢ 0,0 kPa Fére 247,40 123,40 7,28
Areafaktora 0,842 Cross talk ¢, 0,000 Efter 244,50 123,40 7,26
Areafaktorb 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Diff 2,90 0,00 0,01
Skalfaktorer Lo
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
Omrade Faktor | Omrade Faktor | Omréde Faktor Po_rtr_yck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Beddmd sonderingsklass

[] Anvand skalfaktorer vid beréakning

Portrycksobservationer Skiktgranser  Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2,50 0,00 Fran Till (ton/m®) | Flytgrans Jordart
0,00 0,40 1,80 F
0,40 1,50 1,80 Crust
1,50 2,00 1,80 Crust
2,00 3,00 1,80 0,55
3,00 6,00 0,45
Anmarkning
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2018-05-20

C SO d € g Sidalavl
Projekt Plats Naset, Goteborg

Detaljplan Naset Borrhal 18W01

10266347 Datum 2018-04-10

. 1 1

DjUp (m) r W|_ tfu f Svo S vo S c OCR ID E MOC MNC
Frdn  Till |Klassificering t/m3 kPa 0 kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0,00 | 040 |F 1,80 35 35

0,40 | 1,50 |Crust 1,80 16,8 | 168

1,50 | 2,00 |Crust 1,80 30,9 | 30,9

2,00 | 2,20 [CIL 0oCc|1,80|055| 27,5 36,9 | 36,9 | 1658 | 4,49

2,20 | 2,40 |CIL 0C|1,80|055| 23,7 40,4 | 404 | 1341 | 3,32

2,40 | 2,60 [CIL 0Cc|1,80|055| 204 43,9 | 43,9 | 1090 | 2,48

2,60 | 2,80 |ClvL 0C|1,80|0,55 19,7 47,5 | 455 | 103,7 | 2,28

2,80 | 3,00 |ClvL 0C|1,80|0,55 19,0 51,0 | 47,0 | 983 | 2,09

3,00 | 3,20 |ClvL 0C|1,60|0,45 18,3 54,5 | 485 | 1040 | 2,14

3,20 | 3,40 |ClvL 0C|1,60|0,45 17,4 57,7 | 49,7 | 968 | 1,95

3,40 | 3,60 |ClvL 0C|1,60|0,45 16,1 60,8 | 50,8 | 87,4 | 1,72

3,60 | 3,80 |ClvL 0C|1,60|0,45 153 64,0 | 520 | 816 | 1,57

3,80 | 4,00 |ClvL 0C|1,60|0,45 15,2 67,1 | 53,1 | 805 | 1,52

4,00 | 4,20 |ClvL 0C|1,60|0,45 15,7 70,2 | 54,2 | 832 | 1,53

4,20 | 4,40 |ClvL NC | 1,60 0,45 15,6 73,4 | 554 | 824 | 1,49

4,40 | 4,60 |ClvL NC [ 1,60 0,45 15,5 76,5 | 565 | 816 | 1,44

4,60 | 4,80 [ClvL NC [ 1,60 0,45 15,6 79,7 | 57,7 | 818 | 1,42

4,80 | 5,00 |ClvL NC [ 1,60 0,45 14,9 82,8 | 588 | 765 | 1,30

500 | 5,20 [ClvL NC [1,60|0,45 15,0 859 | 599 | 768 | 1,28

520 | 5,40 [ClvL NC[1,30|0,45 16,3 88,8 | 60,8 | 84,7 | 1,39

540 | 5,60 [CIL 0C|1,60|045| 255 91,6 | 61,6 | 1482 | 2,40

560 | 580 [CIL 0Cc|1,60|045| 21,5 94,8 | 62,8 | 1193 | 1,90

580 | 6,00 [SiL 1,70 | 0,45 |((110,0)) |(31,6) | 98,0 | 64,0 7,0 8,5 6,8
6,00 | 6,20 [SiL 1,70 ((157,6)) |(33,9) | 101,3 | 653 9,7 11,9 9,5
6,20 | 6,31 |Sal 1,80 35,0 | 1040 | 66,4 440 144 18,3 14,6
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CPT-sondering utford enligt EN I1SO 22476-1 E“’J_eﬁ ?;;Z'é%'jg Naset
Forborrningsdjup 2,00 m Referens my Vatska i filter Glycerin PIrOtJe nr Niiset. Goteb
Start djup 2,00 m Niva vid referens 10,30 m Borrpunktens koord. ats . aset, Loteborg
Stopp djup 6,90 m Forborrat material F/Let Utrustning Geotech 605 Borrhal ~ 18W02
Grundvattennivd 2,50 m Geometri Normal Sond nr 4789 Datum  2018-04-11
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Du (kPa) Friktionskvot R, (%) Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 8 10 O 10 20 30 40 50 0 100 200 300 400 0O 2 4 6 0,0 0,5 1,0 150 5 10
0’07 I S A Ay I S |
0,5
1,0
1,57

H »
()] o
L1 1 1
- T

6,5 — &
| £ e I :

fﬂ /\VIW\ /\‘L MMMP\I\“‘\”‘\ A
T\
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